Généralités KLINGER
Informations techniques Gysi

Recommandations du diamétre nominal
Le choix correct du joint dépend de la largeur ainsi que de I'état de la surface d’étanchéité comme la con-
ception technique du boulonnage et des brides et en fonction des conditions de fonctionnement.

Parameétres du joint KWO Universal Parameétres du joint KWO Multi Tex
AD-2000-brochure B7 AD-2000-brochure B7

K, x K, 20 x b, K, x KD 25 x b,
K, 1,6 x b, K, 2,5 x b,
EN 13555 EN 13555

Q,, (0,01) 33 MPa Q,, (0,01) 28,2 MPa
Q,, (0,001) 43 MPa Q,, (0,001 33,3 MPa
Q,, (0,0001) 51 MPa Q,, (0,0001) 38 MPa
Régle générale: Regle générale:

La largeur du ruban d’étanchéité devrait comprend- La largeur du ruban d’étanchéité devrait
re entre 25 % a 35 % de la surface d’étanchéité. comprendre entre 25 % a 35 % de la surface

d’étanchéité, +3 mm pour les brides émaillées.

Autres caractéristiques selon EN 13555 et DIN 28090 sont disponible sur demande.

Résistance chimique

pH 0 a 14.

Résistance a tous les agents chimiques, a I'exception des métaux alcalins en fusion ou dissous et du fluor
élémentaire a des températures de > 150°C et pression de > 40 bars.

Résistance au vieillissement
Aucun vieillissement n’a lieu sur les rubans d’étanchéité KWO dans la gamme d’application autorisée.
Selon les conditions de stockage, la force de la bande adhésive peut changer.

Résistance thermique des matériaux

Résistance du matériel en PTFE de -240°C a +270°C.

Utilisation recommandée entre —240°C a +225°C, vide complet.
Veuillez prendre note de notre notice «Sécurité des applications».
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